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Основные направления НИР:
Создание теоретических, экспериментальных и методических основ формирования многофазной структуры наполненных полимерных материалов, включающее: разработку компьютерных моделей, экспериментальных методов и установок, позволяющих исследовать процессы, происходящие в порошкообразных и наполненных олигомерных системах, и проводить оптимизацию геометрических параметров пространственной структуры частиц в материалах;  исследование процессов взаимодействия в многофазных олигомерных системах и процессов формирования наноструктуры дисперсных наполненных полимерных систем, а также установление качественных и количественных связей между параметрами структуры наполненных полимерных систем и их свойствами; исследование влияния капиллярного взаимодействия микро- и наноразмерных частиц дисперсных компонентов на формирование и эволюцию микроструктурных образований в порошкообразных и  наполненных олигомерных системах при течении.
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